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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
	Код
	Наименование общих компетенций

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 03
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

	ОК 04
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 09
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 10
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

	ОК 11
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.


1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

	ВД 3
	Выполнение малярных и декоративно-художественных работ

	ПК 3.1
	Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

	ПК 3.2
	Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды

	ПК 3.3
	Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

	ПК 3.4
	Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда

	ПК 3.5
	Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда

	ПК 3.6
	Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда

	ПК 3.7
	Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда


1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
	Иметь практический опыт
	Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски

Протравливание и обработка поверхностей

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями

Приготовление нейтрализующего раствора

Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре

Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех

Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом

Техническое обслуживание краскопульта

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей

Окрашивание поверхностей различными малярными составами

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

Вытягивание филенок без подтушевывания

Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев

Окрашивание рам
Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями

Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями.

Отделка стен и потолков высококачественными обоями

Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов

Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей

Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов

Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень

Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона

Копирование и вырезание трафаретов любой сложности

Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками

Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей

Отделка поверхностей аэрографией

Выполнение декоративного лакирования

Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей

Орнаментальная роспись в несколько тонов

Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок

	Уметь
	Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами

Пользоваться установленной технической документацией

Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды

Применять средства индивидуальной защиты

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием
Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей;

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав краски

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов
Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент

Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и механизированным способом

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности.

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным способом

Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными составами
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок

Вытягивать филенки без подтушевывания

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности

Окрашивать рамы

Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями

Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными материалами 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые

Удалять пятна на оклеенных поверхностях

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев

Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей

Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев

Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения декоративного покрытия поверхностей

Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам

Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой

Выполнять копирование и вырезание трафаретов

Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию

Производить отделку поверхности по трафарету

Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона;

Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы

Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой

Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента

Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять отделку поверхности с помощью аэрографа

Выполнять декоративное лакирование поверхностей

Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро

Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху

Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту

Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей

Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием

	Знать
	Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ

Требования безопасных условий труда 

Правила применения средств индивидуальной защиты

Технологическое задание и требования охраны труда
Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание

Приемы очистки поверхностей

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов

Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов кистью или валиком

Способы протравливания и обработки поверхностей

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов
Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок

Способы и правила приготовления окрасочных составов

Способы и правила подбора колера

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных работ

Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта

Способы и правила выполнения шлифовальных работ

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей

инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом

Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными малярными составами

Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом

Способы вытягивания филенок без подтушевывания

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления)

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей

Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями

Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными материалами 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании обрезальных машин и станков.

Способы и правила оклеивания поверхностей обоями

Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев

Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев

Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие

Технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов

Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования
Способы подбора окрасочных составов

Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов

Способы подбора и составления трафаретов

Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы

Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания

способы и правила аэрографической отделки

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и декоративного лакирования

Виды росписей и шрифтов

Способы и приемы росписи поверхностей

Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту

Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок
Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных 

и восстановительных работ 


1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  - 492
Аудиторных занятий - 432 часа

самостоятельная работа - 60 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

	Коды профессиональных и общих компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Суммарный объем нагрузки, час.
	в том числе в форме практической полготовки
	Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
	Самостоя-тельная работа

	
	
	
	
	Обучение по МДК, в час.
	

	
	
	
	
	Всего
	Лабораторных и практических занятий
	Контрольных

работ
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	9

	ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 01-11
	Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ
	214
	
	28
	
	
	*

	ПК 3.4

ПК 3.7

ОК 01-11
	Раздел 2. Производство малярных работ
	100
	
	22
	
	
	*

	ПК 3.5

ОК 01- 11
	Раздел 3. Производство обойных работ
	34
	
	8
	
	
	*

	ПК 3.6

ПК 3.7

ОК 01-11
	Раздел 4. Декоративно-художественная отделка поверхностей
	84
	
	50
	
	
	*

	
	Всего:
	432
	
	108
	
	
	*


2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

	Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
	Объем в часах

	1
	2
	3

	Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 
	214

	МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ
	

	Тема 1.1. Правила организации рабочего места и техники безопасности при выполнении малярных и декоративно-художественных работ
	Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний)
	6

	
	Правила организации рабочего места и техники безопасности

Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих работах
Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными материалами

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей

Техника безопасности при работе на высоте. Леса, вышки, подмости и правила их эксплуатации 
	

	Тема 1.2 Основные сведения о строительных материалах и их свойства
	Содержание
	10

	
	Введение

Значение строительных материалов для строительства. 
Классификация строительных материалов, используемых при выполнении малярных и штукатурных работ

Классификация строительных материалов, используемых при выполнении облицовочных работ плиткой и плитами.

Эксплуатационные требования к материалам.

Основные физические свойства материалов

Механические свойства строительных материалов

Технологические свойства строительных материалов.

Химическая стойкость строительных материалов.

Плотность строительных материалов
	

	Тема 1.3. Минеральные вяжущие для малярных составов и их добавки
	Содержание
	8

	
	Основные понятия и классификация минеральных материалов

Глины и ее свойства

Строительный гипс

Магнезиальные вяжущие вещества

Воздушная известь. Гидравлическая известь.

Виды цементов, их классификация. Портландцемент, его разновидность и способ производства.

Добавки к минеральным вяжущим веществам и растворимым смесям
	

	
	Контрольная работа №1
	

	Тема 1.4. Общие сведения о пигментах.  Лакокрасочные материалы.
	Содержание
	16

	
	Свойства пигментов. Виды пигментов, назначение и классификация.

Слагательное и вычитательное смешение цветов

Виды, классификация лакокрасочных материалов

Обозначение основных лакокрасочных материалов

Основные свойства лакокрасочных материалов.
Основные свойства лакокрасочных материалов.
Водоразбовляемые  краски.

Водоэмульсионные краски для внутренних и наружных работ.

Летучесмоляные краски.

Эмалевые краски. Марки и назначение.

Масляные и алкидные краски. Их составы и характеристики.
Акриловые, масляные и алкидные краски. В чем разница?
Масляные и алкидные краски, готовые к применению.

Лаки и политуры.
Вспомогательные материалы для лакокрасочных материалов
	

	
	Контрольная работа №2
	

	Тема 1.5. Материалы для оклеивания  стен. Облицовочные листовые материалы и изделия  
	Содержание
	7

	
	Обои и их классификация.

Самоклеящиеся пленки и фризы. Линкруст. Декоративные  плѐнки

Материалы для монументально-декоративной живописи

Линолеумы и ковровые покрытия.

Общие сведения об облицовочных изделиях. ГВЛ, ГКЛ, асбестоцементные листы и декоративные панели.

Материалы и приспособления для крепления ГКЛ к поверхности.

Мастики для наклеивания  листового декоративного материала. 
	

	Тема 1.6. Правила эксплуатации и принцип работы инструментов, механизмов и оборудования для подготовки и обработки поверхности
	Содержание 
	95

	
	Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений
Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров;

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов;

Принцип работы оборудования, применяемого при колеровке составов
	

	Тема 1.7. Подбор материалов и приготовление составов
	Содержание
	18

	
	.Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и декоративных работах
Сортамент, маркировка и основные свойства лакокрасочных материалов

Требования, предъявляемые к качеству материалов

Способы расчета количества материалов в соответствии с планами и техническими описаниями 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 
Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов
Составы для малярных и декоративных работ  и способы дозирования их компонентов

Способы и правила приготовления и перемешивания составов для малярных и декоративных работ. Правила подбора колера
Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия

Правила и способы составления тональной гаммы

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты
Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении составов


	

	Тема 1.8. Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание 


	Содержание
	54

	
	Технологическая последовательность выполнения малярных работ

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов

Способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную и с помощью механизированного оборудования

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом 

Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения шпатлевочных составов

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования
Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные требования, предъявляемые к качеству шлифования поверхностей

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при подготовке поверхностей под покраску
	

	Раздел 2. Производство малярных работ 
	100

	Тема 2.1. Окраска поверхностей водными составами вручную и механизированным способом
	Содержание 
	37

	
	Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом

Технологические процессы окраски поверхностей водными составами. Последовательность и назначение операций. Особенности высококачественной окраски
Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их устранение
Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания

Требования строительных норм и правил на производство и приемке работ.  Проверка качества работы.
Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие
Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей водными составами
	

	Тема 2.2. Окраска поверхностей неводными составами вручную и механизированным способом
	Содержание 
	27

	
	Подготовка красочных составов к работе
Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным способом
Технологические процессы окраски поверхностей неводными составами

Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки

Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей неводными составами
	

	Тема 2.3.Окраска наружных поверхностей
	Содержание 
	36

	
	Организация труда  и рабочего места при окраске фасадов
Требования техники безопасности при работе на высоте. 

Составы, применяемые для наружных работ

Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание
Готовность фасадов к производству малярных работ.
Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными составами, способы выполнения.
Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. Основные требования, предъявляемые к качеству
Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту;

Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ;

Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 
	

	Раздел 3. Производство обойных работ
	34

	Тема 3.1. Оклейка поверхности различными материалами 
	Содержание 
Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями
Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев
Способы и правила оклеивания поверхностей обоями

Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей
	

	
	
	

	Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов
	84

	Тема 4.1.Цвет в лакокрасочных покрытиях
	Содержание 
	41

	
	Способы смешения цветов. Свет и природа цвета
Цвет в лакокрасочных покрытиях
Особенности психологии восприятия цвета

Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия

Правила и способы составления тональной гаммы
	

	Тема 4.2. Технология выполнения различных видов декоративно-художественных отделок
	Содержание 
	32

	
	Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную отделку
Устройство и правила эксплуатации механизированного оборудования для выполнения декоративно-художественных работ

Приемы вытягивания филенок с подтушевкой 
Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов
Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки поверхности по трафарету

Способы окрашивания поверхностей в два и более тона

Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня
Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания
Способы и правила аэрографической отделки
Способы декоративного лакирования поверхностей

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-художественных работ

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при выполнении декоративно- художественных работ

Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту;

Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ
	

	Тема: 4.3 Производство ремонтных работ.

	
	9

	
	Подготовка ранее окрашенных оснований под окраску водными составами

Подготовка ранее окрашенных оснований под окраску не водными составами
Выжигание старой масляной краски с помощью строительного фена

Ручной инструмент для очистки небольших поверхностей металла

Ремонт и очистка стальной кровли электрощеткой

Ремонт обшивочных листов

Ремонт, подготовка,  обработка и окраска фасадов.
Ремонт и окраска ранее окрашенных фасадов перхлорвиниловыми составами

Очистка цокольной части здания пескоструйным аппаратом


	

	Экзамен
	2

	Всего
	432


2.3.  Поурочный тематический план

	№

урока
	Темы

учебных занятий
	Домашнее

задание

	1
	2
	3

	
	
	1-курс 262                                       1семестр -136                                           2 семестр - 126
	

	
	
	Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ
	

	
	6
	Тема 1.1. Правила организации рабочего места и техники безопасности при выполнении малярных и декоративно-художественных работ
	

	1
	1
	Правила организации рабочего места и техники безопасности
	Повторить изученный материал по конспекту

	2
	2
	Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами
	Повторить изученный материал по конспекту

	3
	3
	Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих работах
	Повторить изученный материал по конспекту

	4
	4
	Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными материалами
	Повторить изученный материал по конспекту

	5
	5
	Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей
	Повторить изученный материал по конспекту

	6
	6
	Техника безопасности при работе на высоте. Леса, вышки, подмости и правила их эксплуатации 
	Повторить изученный материал по конспекту

	
	10
	Тема 1.2 Основные сведения о строительных материалах и их свойства
	

	7
	1
	Введение
	Повторить конспект

	8
	2
	Значение строительных материалов для строительства. 
	Повторить конспект

	9
	3
	Классификация строительных материалов, используемых при выполнении малярных и штукатурных работ
	Стр. 6-9. Составить опорный конспект

	10
	4
	Классификация строительных материалов, используемых при выполнении облицовочных работ плиткой и плитами.

Самостоятельная работа: Составление сравнительных характеристик строительных облицовочных материалов по способу их  применения.1 час
	§1. стр.10 Составить таблицу: "Виды строительных материалов"

	11
	5
	Эксплуатационные требования к материалам.
	Прочитать конспект

	12
	6
	Основные физические свойства материалов
	§2. стр.13  Выучить определения

	13
	7


	Механические свойства строительных материалов

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения на темы «Технологические свойства строительных материалов». 2часа.
	§5. Составить таблицу механических свойств

	14
	8
	Технологические свойства строительных материалов.
	§4. стр. 25  Выучить определения

	15
	9
	Химическая стойкость строительных материалов.
	§3.стр.23 Выучить определения

	16
	10
	Плотность строительных материалов
	§2. стр. 14-15 Повторить опорный конспект

	
	8
	Тема 1.3. Минеральные вяжущие для малярных составов и их добавки
	

	17
	1
	Основные понятия и классификация минеральных материалов

Самостоятельная работа: Самостоятельный просмотр видео материалов на тему «Связующие малярных составов».1час
	§7.стр36 Составить опорный конспект

	18
	2
	Глины и ее свойства
	§8. стр.40 Составить схему: «Сырьё для получения вяжущих»

	19
	3
	Строительный гипс
	§9. стр.41 Составить опорный конспект. Перечислить характеристики гипса

	20
	4
	Магнезиальные вяжущие вещества
	Повторить опорный конспект

	21
	5
	Воздушная известь. Гидравлическая известь.


	§10. стр.47 Составить опорный конспект. Перечислить известесодержащие вяжущие

	22
	6
	Виды цементов, их классификация. Портландцемент, его разновидность и способ производства.
	§12. стр.54 Составить опорный конспект

	23
	7
	Добавки к минеральным вяжущим веществам и растворимым смесям
	§16. стр.67 Составить опорный конспект

	24
	8
	Контрольная работа №1
	Повторить пройденный материал

	
	16
	Тема 1.4. Общие сведения о пигментах.  Лакокрасочные материалы.
	

	25
	1
	Свойства пигментов. Виды пигментов, назначение и классификация.
	§40 стр.140. Составить опорный конспект

	26
	2
	Слагательное и вычитательное смешение цветов
	Повторить опорный конспект

	27
	3
	Виды, классификация лакокрасочных материалов
	§58 стр.182 Составить опорный конспект

	28
	4
	Обозначение основных лакокрасочных материалов
	§58 стр.183 Составить опорный конспект

	29
	5
	Основные свойства лакокрасочных материалов.
Самостоятельная работа: Поиск и самостоятельное изучение материала по теме: «Стойкость и атмосферостойкость, современных малярных составов». 1час.
	§58 стр.184 Составить опорный конспект

	30
	6
	Основные свойства лакокрасочных материалов.
	§58 стр.185 Составить опорный конспект

	31
	7
	Водоразбовляемые  краски.
	§59 стр.186 Составить опорный конспект

	32
	8
	Водоэмульсионные краски для внутренних и наружных работ.
	§59 стр.188 Составить опорный конспект

	33
	9
	Летучесмоляные краски.
	§59 стр.189 Составить опорный конспект

	34
	10
	Эмалевые краски. Марки и назначение.
	§59 стр.190 Составить опорный конспект

	35
	11
	Масляные и алкидные краски. Их составы и характеристики.
	§59 стр.190 Составить 5опорный конспект

	36
	12
	Акриловые, масляные и алкидные краски. В чем разница?
	§59 стр.191 Составить опорный конспект

	37
	13
	Масляные и алкидные краски, готовые к применению.
	§59 стр.191 Составить опорный конспект

	38
	14
	Лаки и политуры.
Самостоятельная работа: Поиск и самостоятельное изучение материала по теме: «Использование специальных малярных составов в строительстве» . 1час 
	§60 стр.192 Составить опорный конспект

	39
	15
	Вспомогательные материалы для лакокрасочных материалов
	§57 стр.177 Составить опорный конспект

	40
	16
	Контрольная работа №2
	Повторить материал

	
	7
	Тема 1.5. Материалы для оклеивания  стен. Облицовочные листовые материалы и изделия  
	

	41
	1
	Обои и их классификация.

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему: «Классификация обоев». 4 часа.
	§61 стр.194 Составить опорный конспект

	42
	7
	Самоклеящиеся пленки и фризы. Линкруст. Декоративные  плѐнки
	§61 стр.195 Составить конспект.

Повторить опорный конспект

	43
	3
	Материалы для монументально-декоративной живописи
	§63-67стр.197 Составить опорный конспект

	44
	4
	Линолеумы и ковровые покрытия.


	Повторить опорный конспект

	45
	5
	Общие сведения об облицовочных изделиях. ГВЛ, ГКЛ, асбестоцементные листы и декоративные панели.
	Повторить опорный конспект

	46
	6
	Материалы и приспособления для крепления ГКЛ к поверхности.
	Повторить опорный конспект

	47
	7
	Мастики для наклеивания  листового декоративного материала. 
	Повторить опорный конспект

	
	95


	Тема 1.6. Правила эксплуатации и принцип работы инструментов, механизмов и оборудования для подготовки и обработки поверхности
	

	48
	1
	Шпатели и их классификация
	О. И. Страхов, стр. 53,

составить таблицу

	49
	2
	Шпатель механический для подачи и затирки шпаклевочных составов
	О. И. Страхов, стр. 56,

составить таблицу

	50
	3
	Малярные кисти и их классификация

Самостоятельная работа:

 Составить классификацию валиков в зависимости от вида их применения - 2 часа
	О. И. Страхов, стр. 81, 

составить таблицу

	51
	4
	Вязка филенчатых кистей
	А. Е. Суржаненко,§55, стр. 227,зарисовать рис. 92

	52
	5
	Валики для малярных работ и их классификация
	О. И. Страхов, стр. 67, 

составить таблицу

	53
	6
	Валики для окрашивания деревянных полов и радиаторов

Самостоятельная работа:

Составить перечень технических характеристик, на ручной инструмент для выполнения малярных 

работ - 3 часа
	О. И. Страхов, стр. 70, 

составить таблицу

	54
	7
	Валик окрасочный с клапаном
	О. И. Страхов, стр. 69

составить таблицу

	55
	8
	Приспособления для окраски труб
	О. И. Страхов, стр. 77, 

составить таблицу

	56
	9
	Валики для накатки рисунка 
	О. И. Страхов, стр. 73, 

составить таблицу

	57
	10
	Валики для накатки рисунка (накатка двухваликовая типа НД)
	О. И. Страхов, стр. 74, 

составить таблицу

	58
	11
	Валик с защитным приспособлением для окраски  столярных изделий
	О. И. Страхов, стр. 72

составить таблицу

	59
	12
	Профилированный валик для окраски столярных изделий
	О. И. Страхов, стр. 75

составить таблицу

	60
	13
	Инструменты и приспособления для окраски труб

Самостоятельная работа:

Составить перечень технических характеристик, на ручной инструмент для выполнения обойных работ -2 часа
	О. И. Страхов, стр. 76, 

составить таблицу

	61
	14
	Ручной краскопульт СО-2 (С-536А)
	О. И. Страхов, стр. 80

составить таблицу

	62
	15
	Гладилки для малярных работ

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: Неисправности ручных краскопультов, причины их появления и способы 

устранения -2часа
	О. И. Страхов, стр. 83, 

составить таблицу

	63
	16
	Контрольно-измерительный инструмент
	О. И. Страхов, стр. 85, 

составить таблицу

	64
	17
	Инструменты для изготовления трафаретов
	А. Е. Суржаненко,§56, стр. 234,зарисовать рис. 98

	65
	18
	Инструменты для торцевания

Самостоятельная работа:

Составит перечень современного электроинструмента применяемого при выполнении малярных работ (производитель, технические характеристики) – 2 часа
	А. Е. Суржаненко,§57, стр. 239,зарисовать рис. 103

	66
	19
	Инструменты для отделки под линкруст
	А. Е. Суржаненко,§59, стр. 253,зарисовать рис. 111

	67
	20
	Набор инструментов для оклеивания поверхностей обоями
	А. Е. Суржаненко,§67, стр. 274,зарисовать рис. 111

	68
	21
	Малярные ванночки для валиков и кистей

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: Неисправности в работе электрокраскопультов, причины их появления и способы устранения -2 часа
	О. И. Страхов, стр. 66, 

составить таблицу

	69
	22
	Приспособления для вытягивания филенок
	А. Е. Суржаненко,§55, стр. 229,зарисовать рис. 94

	70
	23
	Валики, кисти и уход за ними
	А. Е. Суржаненко,§32, стр. 169,зарисовать рис. 111

	71
	24
	Краскотерка СО-1 (С-10А)

Самостоятельная работа:

Составить классификацию краскопультов – 2часа
	О. И. Страхов, стр. 101, сост. тех характеристику

	72
	25
	Коасконагнетательный бачок
	О. И. Страхов, стр. 98, сост. тех характеристику

	73
	26
	Пистолет-краскораспылитель СО-24 (С-592)
	О. И. Страхов, стр. 95, сост. тех характеристику

	74
	27
	Пистолет-краскораспылитель низкого давления СО-44(С-767А)
	О. И. Страхов, стр. 94, сост. тех характеристику

	75
	28
	Пистолет-краскораспылитель С-765
	О. И. Страхов, стр. 93, сост. тех характеристику

	76
	29
	Удочка для нанесения шпаклевки

Самостоятельная работа:

Составить техническую характеристику: Кружка Ершова – 2 часа
	О. И. Страхов, стр. 88, сост. тех характеристику

	77
	30
	Кружка Ерошина
	О. И. Страхов, стр. 90, сост. тех характеристику

	78
	31
	Ножи для чистки стекол
	О. И. Страхов, стр. 87, сост. тех характеристику

	79
	32
	Гладилки стальные
	О. И. Страхов, стр. 83, сост. тех характеристику

	80
	33
	Требования безопасности труда при ра​боте с ручным инструментом.
	Читать конспект

	81
	34
	Контрольная работа (тестирование) №3
	Читать конспект

	82
	35
	Централизованное приготовление малярных составов
	А. Е. Суржаненко,§57, стр. 207,

законспектировать

	83
	36
	План цеха  по приготовлению малярных полуфабрикатов

Самостоятельная работа:

Подготовить иллюстрированную подборку:  Современные ручные электрокраскопульты, (технические характеристики, производитель, цена) – 3 часа
	А. Е. Суржаненко,§57, стр. 208,

зарисовать рис. 38

	84
	37
	Краскозаготовительные цехи и мастерские.
	А. Е. Суржаненко,§23, стр. 119,

зарисовать рис. 108

	85
	37
	Приобъектные колерные мастерские.
	А. Е. Суржаненко,§23, стр. 120,

зарисовать рис. 39

	86
	39
	Передвижные малярные станции.

Самостоятельная работа:

Составить перечень технических характеристик, на ручной инструмент для выполнения обойных работ - 3 часа
	А. Е. Суржаненко,§24, стр. 122,

зарисовать рис. 40

	87
	40
	Передвижная малярная станция для сельскохозяйственного строительства.
	А. Е. Суржаненко,§24, стр. 125,

зарисовать рис. 41

	88
	41
	Устройство и назначение роторной мельницы или мелотерка.
	А. Е. Суржаненко,§25, стр. 126,

зарисовать рис. 42

	89
	42
	Кулачковая мельница
	Н. М. Заваржин, §8 стр.21, 

законспектировать

	90
	43
	Роторная мелотерка О-40

Самостоятельная работа:

Подготовить сообщение о новейших видах ручного инструмента применяемого для выполнения малярных и обойных работ – 3 часа

	Н. М. Заваржин, §8 стр.23, 

Законспектировать, рис3

	91
	44
	Ручной краскопульт СО-20. Неисправности краскопультов, причины их появления и способы устранения
	А. Е. Суржаненко,§25, стр. 138,

таблица 14, стр. 139

	92
	45
	Краскотерка О-10А. 
	Н. М. Заваржин, §9 стр.23, 

законспектировать

	93
	46
	Приводная жерновая краскотерка О-10А
	Н. М. Заваржин, §9 стр.25,

законспектировать

	94
	47
	Трехвальцовая бесшестеренчатая краскотерка

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: Неисправности ручных краскопультов, причины их появления и способы устранения – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §9 стр.27, 

законспектировать

	95
	48
	Краткая характеристика краскотерок
	Н. М. Заваржин, §9 стр.28, 

Таблица 1

	96
	49
	Контрольная работа (тестирование) №4
	

	97
	50
	Приспособление к электросверлилке
	Н. М. Заваржин, §10 стр.29, 

Рис. 10

	98
	51
	Электомешалка для красочных составов
	Н. М. Заваржин, §10 стр.29, 

рис.11

	99
	52
	Насос - эмульсатор О-58

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: Неисправности в работе электрокраскопультов, причины их появления и способы устранения – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §10 стр.30, 

законспектировать

	100
	53
	Ультразвуковой эмульсатор.
	Н. М. Заваржин, §10 стр.31, 

рис. 13

	101
	54
	Двухвальная мешалка для красочных паст С-421
	Н. М. Заваржин, §10 стр.32, 

рис. 14

	102
	55
	Электрическая колонка для подогрева воды

Самостоятельная работа:

Составит перечень современного электроинструмента применяемого при выполнении малярных работ (производитель, технические характеристики) - 3 часа
	Н. М. Заваржин, §10 стр.35, 

рис. 18

	103
	56
	Вибросито С- 459 (О-26А).

Самостоятельная работа:

Составить ИКТ: Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простое окрашивание – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §10 стр.31, 

законспектировать

	104
	57
	Пескоструйный аппарат С-500.
	Н. М. Заваржин, стр.54, 

законспектировать

	105
	58
	Электрокраскопульт СО-61. Неисправности краскопультов, причины их появления и способы устранения.
	А. Е. Суржаненко,§25, стр. 140,

таблица 15.

	106
	59
	Эксплуатация краскопультов и электрокраскопультов.

Самостоятельная работа:

Составить  расширенный перечень шлифовальных машин для обработки оштукатуренных поверхностей (завод изготовить, технические характеристики, цена) – 3 часа
	А. Е. Суржаненко,§25, стр. 142,

законспектировать

	107
	60
	Техника безопасности при работе с краскопультами
	А. Е. Суржаненко,§25, стр. 143,

законспектировать

	108
	61
	Агрегаты пневматического распыления красочных составов. Компрессоры.
	А. Е. Суржаненко,§25, стр. 143,

законспектировать

	109
	62
	Окрасочные агрегаты воздушного распыления.
	Н. М. Заваржин, §17, стр.70, 

законспектировать

	110
	63
	Компрессоры для отделочных работ марки О-16А.
	Н. М. Заваржин, §18, стр.72, 

законспектировать

	111
	64
	Технические характеристики компрессорных установок.
	Н. М. Заваржин, §18, стр.72, 

таблица 4, стр. 78

	112
	65
	Неисправности компрессоров, причины и способы их устранения

Самостоятельная работа:

Подготовить презентацию: Ручные  электрокраскопульты – 6 часов
	Н. М. Заваржин, §18, стр.80, 

таблица 5, стр. 81

	113
	66
	Красконагнетательные бачки марок С-411, О-25, С-383.
	Н. М. Заваржин, §19, стр.83, 

законспектировать.

	114
	67
	Технические характеристики красконагнетательных бачков
	Н. М. Заваржин, §19, стр.87, 

законспектировать.

	115
	68
	Установки для нанесения шпаклевочных составов
	Н. М. Заваржин, §20, стр.88, 

законспектировать.

	116
	69
	Контрольная работа (тестирование)  №5
	Читать конспект

	117
	70
	Общие сведения об аппаратах механического распыления красочных составов
	Н. М. Заваржин, §13, стр.56, 

законспектировать

	118
	71
	Малярные форсунки и удочки
	Н. М. Заваржин, §13, стр.57, 

законспектировать

	119
	72
	Краскопульт О-57
	Н. М. Заваржин, §14, стр.58, 

законспектировать

	120
	73
	Ручной краскопульт С-536
	Н. М. Заваржин, §14, стр.59, 

законспектировать

	121
	74
	Электромагнитный краскопульт С-404А
	Н. М. Заваржин, §14, стр.64, 

рис.47, зарисовать 

	122
	75
	Технические характеристики краскопультов и электрокраскопультов
	Н. М. Заваржин, §14, стр.65, 

таблица 2

	123
	76
	Неисправности краскопультов, причины их появления и способы устранения
	Н. М. Заваржин, §14, стр.65, 

таблица 3

	124
	77
	Пистолеты распылители О-45А
	Н. М. Заваржин, §21, стр.90, 

законспектировать

	125
	78
	Технические характеристики пистолетов-распылителей
	Н. М. Заваржин, §21, стр.101, 

таблица 7

	126
	79
	Окрасочный аппарат ПДН -4
	Н. М. Заваржин, §15, стр.67, 

Рис.48

	127
	80
	Вибронагнетатель ВН-2
	Н. М. Заваржин, §15, стр.67, 

Рми.49

	128
	81
	Требования, предъявляемые к лесам и подмостям

Самостоятельная работа:

Составить классификацию строительных лесов – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §26, стр.113, 

законспектировать

	129
	82
	Передвижные механические леса для отделки фасадов
	Н. М. Заваржин, §27, стр.114, 

 рис. 84

	130
	83
	Самоподъемные выдвижные вышки
	Н. М. Заваржин, §27, стр.116, 

законспектировать

	131
	84
	Телескопическая подъемная площадка на базе вилочного автопогрузчика.
	Н. М. Заваржин, §27, стр.117, 

законспектировать

	132
	85
	Выдвижные трехъярусные передвижные леса из газовых труб.
	Н. М. Заваржин, §27, стр.118, 

законспектировать

	133
	86
	Безболтовые трубчатые леса. 

Самостоятельная работа:

Составить техническую характеристику,  на инвентарные подмости для малярных работ - 3 часа
	Н. М. Заваржин, §27, стр.119, 

законспектировать

	134
	87
	Леса для остекленения фонарей
	Н. М. Заваржин, §27, стр.124, 

 Рис. 93

	135
	88
	Инвентарная консоль для подвески люлек
	Н. М. Заваржин, §27, стр.123, 

рис. 92

	136
	89
	Подмости для производства малярных работ на высоте до 4 м
	А. Е. Суржаненко,§12, стр. 49,

законспектировать

	137
	90
	Подмости – люльки.

Самостоятельная работа:

Составить техническую характеристику безболтовых трубчатых лесов – 3 час
	Н. М. Заваржин, §28, стр.120, 

законспектировать

	138
	91
	Вышки для внутренних отделочных работ ВО-55-250
	А. Е. Суржаненко,§12, стр. 42,

законспектировать

	139
	92
	Передвижная телескопическая вышка с электроприводом
	А. Е. Суржаненко,§13, стр. 44,

законспектировать

	140
	93
	Передвижная подъёмная установка ППУ -20

 Самостоятельная работа:

Подготовить презентацию: Грузоподъемные устройства – 6 часов
	А. Е. Суржаненко,§13, стр. 46,

законспектировать

	141
	94
	Самоподъемная люлька ЛС-80-250
	А. Е. Суржаненко,§13, стр. 47,

законспектировать

	142
	95
	Контрольная работа (тестирование) № 6
	Читать конспект

	
	
	1 курс                     2 семестр – 126 часов
	

	
	18
	Тема 1.7. Подбор материалов и приготовление составов 13
	

	143
	1
	Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и декоративных работах
	

	144
	2
	Сортамент, маркировка и основные свойства лакокрасочных материалов
	

	145
	3
	Требования, предъявляемые к качеству материалов
	

	146
	4
	 Способы расчета количества материалов в соответствии с планами и техническими описаниями 
	

	147
	5
	Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 
	

	148
	6
	Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов
	

	149
	7
	Составы для малярных и декоративных работ  и способы дозирования их компонентов
	

	150
	8
	Способы и правила приготовления и перемешивания составов для малярных и декоративных работ. Правила подбора колера
	

	151
	9
	Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия
	

	152
	10
	Правила и способы составления тональной гаммы
	

	153
	11
	Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных работ 
	

	154
	12
	Приготовление составов для обработки поверхностей под водные окраски
	А. Е.Суржаненко (2),§46, стр.164,

записать в словарь термины

	155
	13
	Грунтовки и способы их приготовления
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 166,

записать в словарь термины

	156
	14
	Концентрированные грунтовки брикетированные
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 167,

записать в словарь термины

	157
	15
	Гипсо - меловые подмазки на клеевой воде
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 168,

записать в словарь термины

	158
	16
	Шпаклевки под окраску
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 169,

записать в словарь термины

	159
	17
	Правила применения средств индивидуальной защиты
	Правила применения средств индивидуальной защиты

	160
	18
	Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении составов
	Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении составов

	
	54
	Тема 1.8. Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание 
	

	161
	1
	Составляющие малярных составов
	Н. Г. Гусев, §2, стр. 228,

законспектировать

	162
	2
	Малярные составы

Самостоятельная работа: Составить таблицу: Последовательность выполнения операций при подготовке и обработке поверхностей под водные окраски 3 часа
	Н. Г. Гусев, §3, стр. 229,

законспектировать

	163
	3
	Шпатлевки
	Н. Г. Гусев, §3, стр. 230,

законспектировать

	164
	4
	О водных красочных составах
	Н. Г. Гусев, §3, стр. 230,

законспектировать

	165
	5
	Безводные красочные составы
	Н. Г. Гусев, §3, стр. 221,

законспектировать

	166
	6
	Подготовка поверхностей под водные окраски.

Самостоятельная работа:

Составить  расширенный перечень шлифовальных машин для обработки оштукатуренных поверхностей (завод изготовить, технические характеристики, цена) – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §30, стр.129, 

законспектировать

	167
	7
	Последовательность выполнения операций при подготовке и обработке поверхностей под водные окраски.
	Н. М. Заваржин, §30, стр.129, 

таблица 10

	168
	8
	Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под водное окрашивание.
	Н. М. Заваржин, §30, стр.129, 

таблица

	169
	9
	Подготовка неоштукатуренных ранее окрашенных поверхностей под водное окрашивание.
	Н. М. Заваржин, §30, стр.130, 

Рис. 100

	170
	10
	Обработка поверхности под простую окраску.

Самостоятельная работа:

Составить ИКТ: Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простое окрашивание – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §30, стр.131, 

рис. 101

	171
	11
	Применение грунтовок под известковое окрашивание, рецепты 1,2,3.
	Н. М. Заваржин, §31, стр.131, 

законспектировать

	172
	12
	Механизированная огрунтовка поверхностей под водные окраски.
	Н. М. Заваржин, §31, стр.132, 

законспектировать

	173
	13
	Правила техники безопасности при работе с электрокраскопультом.
	Н. М. Заваржин, §30, стр.133, 

законспектировать

	174
	14
	Огрунтовка поверхностей вручную с помощью маховой кисти

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: Грунтовки под водное окрашивание – 3 часа
	А. Е. Суржаненко,§44, стр. 148,

законспектировать

	175
	15
	Огрунтовка поверхностей с помощью валика
	А. Е. Суржаненко,§44, стр. 149,

законспектировать

	176
	16
	Контрольная работа (тестирование) №7
	Читать конспект

	177
	17
	Обработка поверхности под улучшенную окраску.
	Н. М. Заваржин, §30, стр.135, 

рис. 103

	178
	18
	Обработка поверхности под высококачественную окраску.

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: Шпаклевки под водное окрашивание – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §30, стр.136, 

законспектировать

	179
	19
	Обработка поверхностей сухой гипсовой штукатурки
	А. Е. Суржаненко,§44, стр. 153,

законспектировать

	180
	20
	Нанесение шпаклевки на поверхность с помощью шпаклевочного агрегата С-562.
	Н. М. Заваржин, §30, стр.137, 

рис. 104

	181
	21
	Шпаклевание поверхностей вручную.
	Н. М. Заваржин, §31, стр.138, 

законспектировать

	182
	22
	Нанесение шпаклевки  с помощью шпаклевочного агрегата
	Н. М. Заваржин, §31, стр.136, 

законспектировать

	183
	23
	Нанесение шпаклевки деревянным шпателем

Самостоятельная работа:

Зарисовать механический шпатель конструкции М. В. Румянова - 3 часа
	Н. М. Заваржин, §31, стр.140, 

законспектировать, рис. 10

	184
	24
	Шлифование поверхностей механизированным и ручным способами
	Н. М. Заваржин, §31, стр.139, 

законспектировать

	185
	25
	Обработка поверхностей обшивочных листов (сухой и органической штукатурки).
	Н. М. Заваржин, §31, стр.142, 

законспектировать

	186
	26
	Операции по подготовке и обработке при окраске масляными и эмалевыми составами.
	Н. М. Заваржин, §32, стр.143, 

таблица 11

	187
	27
	Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под все виды неводных окрасок.

Самостоятельная работа:

Составит таблицу: Рецепты грунтовок применяемых для грунтовки потолочных поверхностей лестничных маршей – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §32, стр.144, 

законспектировать

	188
	28
	Подготовка прежде окрашенных оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностей
	А. Е. Суржаненко,§43, стр. 144,

законспектировать

	189
	29
	Оклеивание швов серпянкой и марлей
	А. Е. Суржаненко,§43, стр. 145,

законспектировать

	190
	30
	Подготовка новых деревянных поверхностей.
	Н. М. Заваржин, §32, стр.145, 

законспектировать

	191
	31
	Подготовка металлических поверхностей.

Самостоятельная работа:

Составить таблицу: последовательность подготовки металлических поверхностей под окрашивание 

- 3 часа
	Н. М. Заваржин, §32, стр.146, 

законспектировать

	192
	32
	Обработка поверхностей механизированным способом под неводные окраски.
	Н. М. Заваржин, §32, стр.146, 

законспектировать

	193
	33
	Окрашивание поверхностей с помощью пистолета-распылителя.
	Н. М. Заваржин, §32, стр.147, 

законспектировать

	194
	34
	Схема передвижения факела пистолета – распылителя.
	Н. М. Заваржин, §32, стр.148, 

законспектировать

	195
	35
	Неисправности пистолетов-распылителей и красконагнетательных бачков, причины и способы устранения.
	Н. М. Заваржин, §33, стр.152, 

рис. 12

	196
	36
	Техника безопасности при работе пистолетами-распылителями
	Н. М. Заваржин, §33, стр.154, 

законспектировать

	197
	37
	Обработка поверхности под простую масляную окраску.

Самостоятельная работа: 

Записать в технический словарь основные термины составления колеров -3 часа
	Н. М. Заваржин, §34, стр.154, 

рис. 119

	198
	38
	Обработка поверхности под высококачественную окраску.
	Н. М. Заваржин, §34, стр.155, 

рис. 120

	199
	39
	Составление водных красочных составов, общие сведения.
	Н. М. Заваржин, §35, стр.154, 

законспектировать

	200
	40
	Контрольная работа (тестирование) №8
	

	201
	41
	Составление известковых колеров и окраска ими.
	Н. М. Заваржин, §36, стр.160, 

законспектировать

	202
	42
	Неисправности краскопультов и способы их устранения.
	Н. М. Заваржин, §36, стр.164, 

таблица 13

	203
	43
	Техника безопасности при работе с краскопультом

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу: Колеры для малярных работ – 3  часа
	Н. М. Заваржин, §36, стр.165, 

законспектировать

	204
	44
	Ручная окраска с пола с помощью кисти с длинной ручкой
	Н. М. Заваржин, §36, стр.165, 

законспектировать

	205
	45
	Составление клеевых колеров.
	Н. М. Заваржин, §37, стр.166, 

законспектировать

	206
	46
	Цветные колеры.
	Н. М. Заваржин, §37, стр.168, 

законспектировать

	207
	47
	Составление силикатных колеров и окраска ими.
	Н. М. Заваржин, §39, стр.175, 

законспектировать

	208
	48
	Характеристика окрашивающих материалов для дерева.
	Н. М. Заваржин, §40, стр.177, 

таблица 16

	209
	49
	Составление неводных колеров и окраска ими, общие сведения.
	Н. М. Заваржин, §41, стр.179, 

законспектировать

	210
	50
	Составление масляных колеров.
	Н. М. Заваржин, §42, стр.179, 

законспектировать

	211
	51
	Составление некоторых цветовых тонов масляных красок.
	Н. М. Заваржин, §42, стр.182, 

законспектировать

	212
	52
	Порядок выполнения операций и подбор красочных составов при производств масляных окрасок.
	Н. М. Заваржин, §43, стр.183, 

законспектировать

	213
	53
	Механизированная окраска неводными составами
	Н. М. Заваржин, §44, стр.185, 

законспектировать

	214
	54
	Контрольная работа (тестирование) № 9
	Читать конспект

	
	
	Раздел 2. Производство малярных работ
	

	
	37
	Тема 2.1. Окраска поверхностей водными составами вручную и механизированным способом
	

	215
	1
	Общие сведения о водных красочных составах

Самостоятельная работа: 

Составить перечень (таблицу) основных операций по подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами в зависимости от категории окрасочных работ  - 3 часа
	А. Е. Суржаненко,§33, стр. 175,

записать в словарь термины

	216
	2
	Приготовление составов для обработки поверхностей под водные окраски
	А. Е.Суржаненко (2),§46, стр.164,

записать в словарь термины

	217
	3
	Грунтовки и способы их приготовления
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 166,

записать в словарь термины

	218
	4
	Концентрированные грунтовки брикетированные
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 167,

записать в словарь термины

	219
	5
	Гипсо - меловые подмазки на клеевой воде
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 168,

записать в словарь термины

	220
	6
	Шпаклевки под окраску
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 169,

записать в словарь термины

	221
	7
	Приготовление гипсо - полимерцементного состава (ГПЦ)
	А. Е. Суржаненко,§46, стр. 169,

ответить на вопросы стр.170

	222
	8
	Рабочие операции по подготовке, обработке и окраске внутренних поверхностей водными составами
	Е. Д. Белоусов(2),§33, стр. 122, таблица 18

	223
	9
	Известковое окрашивание с помощью краскопульта.
	Н. М. Заваржин, §36, стр.161, 

законспектировать

	224
	10
	Техника окраски потолка краскопультом О-57.
	Н. М. Заваржин, §36, стр.162, 

рис. 121

	225
	11
	Механизированная окраска клеевыми колерами.
	Н. М. Заваржин, §37, стр.170, 

рис. 122

	226
	12
	Окраска клеевыми составами
	П. Н. Кклочанов, стр.81

	227
	13
	Ручная окраска клеевыми колерами.

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию: Материалы для водного окрашивания поверхностей – 6 часа
	Н. М. Заваржин, §37, стр.171, 

рис. 123

	228
	14
	Дефекты клеевой окраски, причины появления и способы устранения
	Е. Д. Белоусов(2),§34, стр. 126, таблица 19

	229
	15
	Окраска протравами.
	Н. М. Заваржин, §40, стр.176, 

таблица 15

	230
	16
	Ручная окраска силикатными составами
	Е. Д. Белоусов(2),§36, стр. 129, законспектировать

	231
	17
	Окраска гидрофобизироваными силикатными составами
	П. Н. Кклочанов, стр.77

	232
	18
	Окраска органосиликатной краской ВН-30
	П. Н. Кклочанов, стр.78

	233
	19
	Синтетические водоэмульсионные составы
	Е. Д. Белоусов(2),§38, стр. 134, законспектировать 

	234
	20
	Дефекты силикатной окраски, причины их появления и способы устранения

Самостоятельная работа: 

Разработать ИКТ: Окраска силикатными составами  - 3 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§36, стр. 132, таблица 20

	235
	21
	Ручное окрашивание казеиновыми составами
	Е. Д. Белоусов(2),§37, стр. 133, таблица 20

	236
	22
	Механизированное окрашивание казеиновыми составами
	Е. Д. Белоусов(2),§37, стр. 133, таблица 20

	237
	23
	Казеиновые составы: клеи, грунтовки, шпатлевки

 Самостоятельная работа: Подготовить рецептуру приготовления казеиновых составов – 3 часа
	П. Н. Кклочанов, стр.79

 законспектировать

	238
	24
	Казеиновая шпатлевка для механизированного нанесения
	П. Н. Кклочанов, стр.80 
законспектировать


	239
	25
	Шпатлевка на казеиновом клее
	П. Н. Кклочанов, стр.80
 законспектировать

	240
	26
	Окрасочный состав из сухой казеиновой краски
	П. Н. Кклочанов, стр.80
законспектировать

	241
	27
	Казеиново- масляный эмульсионный состав из сухих красок
	П. Н. Кклочанов, стр.81
законспектировать

	242
	28
	Дефекты казеиновой окраски, причины их возникновения и способы устранения
	Е. Д. Белоусов(2),§37, стр. 134, таблица 21

	243
	29
	Контрольная работа (тестирование) №10
	Читать конспект



	244
	30
	Физико-механические показатели водоэмульсионных синтетических красок

Самостоятельная работа: 

Разработать ИКТ: Окраска клеевыми составами – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§37, стр. 135, 

таблица

	245
	31
	Окраска потолков водоэмульсионными составами
	С Ратца, стр. 30

	246
	32
	Окраска стен водоэмульсионной краской с помощью краскораспылителя
	Е. Д. Белоусов(2),§38, стр. 136, 

рис. 80

	247
	33
	Оптимальные режимы безвоздушного распыления установкой УБРХ-1Х водоэмульсионных красок
	Е. Д. Белоусов(2),§38, стр. 136, 

таблица 22

	248
	34
	Окраска по фактуру «шагрень»

Самостоятельная работа: 

Разработать ИКТ: Окраска фасадов цементными составами – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§37, стр. 136, 

рис.86

	249
	35
	Показатели качества водных окрасок
	А. Е. Суржаненко (2),§74, стр. 276, таблица 21

	250
	36
	Дефекты при окраске поверхностей водными составами
	А. Е. Суржаненко (2),§75, стр. 277, таблица 22

	251
	37
	Основные причины появления дефектов и способы устранения
	А. Е. Суржаненко (2),§75, стр. 277, 

	
	27
	Тема 2.2. Окраска поверхностей неводными составами вручную и механизированным способом
	

	252
	1
	Общие сведения

Самостоятельная работа: 

Составить  классификацию неводных красочных составов (масляные краски, лаки, эмали) – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§40, стр. 141, 

законспектировать

	253
	2
	Рабочие операции по подготовке, обработке и окраске внутренних поверхностей неводными составами
	Е. Д. Белоусов(2),§37, стр. 141, 

таблица 23

	254
	3
	Масляные  составы
	Е. Д. Белоусов(2),§41, стр. 142, 



	255
	4
	Рецептура матовых масляных колеров
	Е. Д. Белоусов(2),§41, стр. 143, 

таблица 24

	256
	5
	Окраска стен масляной краской с помощью маховых кистей

Самостоятельная работа: 

Составить перечень (таблицу) основных операций по подготовке, обработке и окраске поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими составами в зависимости от категории окрасочных работ – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§41, стр. 145, 

рис.88

	257
	6
	Окраска поверхностей масляно-эмульсионными составами
	А. Е. Суржаненко (2) ,§78, стр. 288, законспектировать

	258
	7
	Окраска водоразбавляемыми красочными составами
	А. Е. Суржаненко (2) ,§79, стр. 291, законспектировать

	259
	8
	Лаки и эмали


	Е. Д. Белоусов(2),§42, стр. 147, 

законспектировать

	260
	9
	Окраска лаком поливинилацетатных наливных полов

Самостоятельная работа: Составить перечень (таблицу) основных операций по подготовке, обработке и окраске поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими составами в зависимости от категории окрасочных работ – 3 часа 
	Е. Д. Белоусов(2),§42, стр. 148, 

рис.89

	261
	10
	Неводное окрашивание по отводной линии с помощью пистолета – распылителя
	Н. М. Заваржин, §32, стр.150, 

рис. 115

	262
	11
	Окраска поверхности у плинтусов
	Н. М. Заваржин, §32, стр.151, 

14рис. 117

	263
	12
	Особенности окраски полов из древесностружечных плит валиками
	Е. 1Д. Белоусов(2),§43, стр. 149, 

рис.91

	
	
	2 курс -170 часов                                1 – семестр 119 часов                                          2 – семестр 51час
	

	264
	13
	1
	Окраска деревянных полов с помощью краскопульта

Самостоятельная работа: Составить таблицу: Средства защиты древесины – 2 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§43, стр. 149, 

рис.92

	265
	14
	2
	Подготовка дерева к лакированию
	С. Ратца, стр.37, 

Законспектировать

	266
	15
	3
	Лакировка деревянных поверхностей

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: Современное оборудование для нанесения неводных составов 

на различные виды поверхности (металлическая, оштукатуренная, деревянная) – 2 часа
	С. Ратца, стр.39, 

законспектировать

	267
	16
	4
	Лакирование филенчатой двери
	С. Ратца, стр.75, 

законспектировать

	268
	17
	5
	Окраска дверей нитрофталевыми эмалями
	Конспект, читать

	269
	18
	6
	Обработка паркета маслом и воском
	С. Ратца, стр.69, законспектировать

	270
	19
	7
	Защитная окраска металлических конструкций валиками

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию: Подготовка старых окрашенных

 деревянных поверхностей под неводное окрашивание  - 4 часов
	Е. Д. Белоусов(2),§44, стр. 151, 

рис.97

	271
	20
	8
	Окраска радиаторов и стальных колонн краскораспылителями
	Е. Д. Белоусов(2),§44, стр. 151, 

рис.98

	272
	21
	9
	Составы для окраски кровель
	Е. Д. Белоусов (2), §55, стр. 171,

рис.106

	273
	22
	10
	Окраска кровель сланцевой краской
	А. Е. Суржаненко (2) ,§82, стр. 298, законспектировать

	274
	23
	11
	Окраска кровель кузбасскраской
	А. Е. Суржаненко (2) ,§81, стр. 298, законспектировать

	275
	24
	12
	Производство работ
	А. Е. Суржаненко (2) ,§81, стр. 299, законспектировать

	276
	25
	13
	Окраска полов синтетическими эмалями и лаками
	А. Е. Суржаненко (2) ,§82, стр. 299, законспектировать

	277
	26
	14
	Назначение и свойства этинолевых красок
	А. Е. Суржаненко (2) ,§83, стр. 300, законспектировать

	278
	27
	15
	Техника окраски этинолевыми красками

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию: Обработка древесины маслом, воском,

 морилкой и лаком – 4 часа
	А. Е. Суржаненко (2) §83, стр. 300, законспектировать

	
	36
	
	Тема 2.3. Окраска наружных поверхностей
	

	279
	1
	16
	Окраска фасадов. Общие сведения.
	А. Е. Суржаненко (2),§88, стр. 310,  законспектировать

	280
	2
	17
	Операции по подготовке, обработке и окраске фасадов

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: Флюатирование облицовки фасада с помощью краскопульта – 3 часа
	А. Е. Суржаненко (2),§88, стр. 310,  таблица 25

	281
	3
	18
	Механизированная окраска фасадов зданий устойчивыми красочными фасадами (ПВХ).
	Н. М. Заваржин, §54, стр.204, 

рис.133

	282
	4
	19
	Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками.
	Н. М. Заваржин, §54, стр.205, 

рис.134

	283
	5
	20
	Технологическая схема окраски фасадов ПВХ
	Н. М. Заваржин, §54, стр.206, 

таблица 19

	284
	6
	21
	Уход за фасадами, окрашенными ПВХ
	Н. М. Заваржин, §54, стр.208, 

законспектировать

	285
	7
	22
	Дефекты при окраске ПВХ составами, способы устранения

Самостоятельная работа: 

Найти видеоролик: Окраска фасадов вручную – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §54, стр.206, 

таблица 19

	286
	8
	23
	Окраска фасадов цементно-перхлорвиниловыми составами (ЦПВХ).
	Н. М. Заваржин, §55, стр.210, 

рецепты 96, 97

	287
	9
	24
	Окраска фасадов цементными составами
	Н. М. Заваржин, §56, стр.210, 

рецепты 98, 99

	288
	10
	25
	Окраска фасадов пастовыми известково-цементными составами
	Н. М. Заваржин, §57, стр.212, 

рецепты 101

	289
	11
	26
	Окраска фасадов стовыми известково-цементными составами
	Н. М. Заваржин, §57, стр.212, 

рецепты 101

	290
	12
	27
	Окраска фасадов хлорокислыми известковыми составами

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу: Причины дефектов при окраске фасадов перхлорвиниловыми составами и меры их устранения – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §58, стр.213, 

законспектировать

	291
	13
	28
	Окраска фасадов известковыми фасадами
	Н. М. Заваржин, §59, стр.214, 

законспектировать

	292
	14
	29
	Окраска фасадов полистирольными фасадными составами
	Н. М. Заваржин, §60, стр.214, 

рецепты 102, 103

	293
	15
	30
	Окраска фасадов силикатными составами
	Н. М. Заваржин, §61, стр.215, 

рецепты 104

	294
	16
	31
	Окраска фасадов шведскими составами

Самостоятельная работа: 

Составить технологическую схему окраски фасадов перхлорвиниловой краской - 3 часа
	Н. М. Заваржин, §62, стр.216, 

рецепты 105

	295
	17
	32
	Флюатирование каменных и бетонных облицовок фасадов
	Н. М. Заваржин, §63, стр.216, 

рис.135

	296
	18
	33
	Контрольная работа (тестирование)№ 11
	

	297
	19
	34
	Концентрация раствора флюата
	Н. М. Заваржин, §63, стр.217, 

таблица 21

	298
	20
	35
	Окраска фасадов полимерцементными составами
	А. Е. Суржаненко (2),§94, стр. 321,  рецепт 50

	299
	21
	36
	Окраска фасадов поливинилацетатными составами
	А. Е. Суржаненко (2),§95, стр. 322,  ответить на вопросы, стр.323

	300
	22
	37
	Окраска фасадов водоэмульсионными составами
	Е. Д. Белоусов (2), §48, стр. 158,

законспектировать

	301
	23
	38
	Окраска фасадов водоэмульсионной краской с помощью краскораспылителя

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: Материалы для  фактурной отделки поверхности стен - 3 часа
	Е. Д. Белоусов (2), §49, стр. 159,

таблица 27

	302
	24
	39
	Окраска фасадов кремнийорганическими составами с помощью краскораспылителя
	Е. Д. Белоусов (2), §50, стр. 163,

рис.100

	303
	25
	40
	Окраска цокольных панелей органосиликатной краской ВН-30, с помощью краскораспылителя
	Е. Д. Белоусов (2), §51, стр. 164,

рис.102

	304
	26
	41
	Составы «Дефас»
	Е. Д. Белоусов (2), §52, стр. 166,

рис.102

	305
	27
	42
	Отделка фасадов каменной крошкой
	Е. Д. Белоусов (2), §53, стр. 167,

рис.104

	306
	28
	43
	Составы для окраски асбестоцементных и стеклянных ограждений балконов лоджий
	Е. Д. Белоусов (2), §54, стр. 169,

рис.106

	307
	29
	44
	Флюатирование каменных облицовок фасадов
	Н. М. Заваржин, §62, стр.216, 

рецепты 105

	308
	30
	45
	Флюатирование бетонных облицовок фасадов
	Н. М. Заваржин, §63, стр.216, 

рис.135

	309
	31
	46
	Окраска фасадов полимерцементными составами
	Н. М. Заваржин, §63, стр.217, 

таблица 21

	310
	32
	47
	Окраска фасадов водоэмульсионной краской с помощью краскораспылителя
	Е. Д. Белоусов (2), §48, стр. 158,

законспектировать

	311
	33
	48
	Окраска фасадов кремнийорганическими составами с помощью краскораспылителя
	Е. Д. Белоусов (2), §49, стр. 159,

таблица 27

	312
	34
	49
	Окраска цокольных панелей органосиликатной краской ВН-30, с помощью краскораспылителя
	Е. Д. Белоусов (2), §50, стр. 163,

рис.100

	313
	35
	50
	Отделка фасадов каменной крошкой
	Е. Д. Белоусов (2), §52, стр. 166,

рис.102

	314
	36
	51
	Контрольная работа № 12
	Читать конспект

	
	
	
	Раздел 3. Производство обойных работ
	

	
	
	34
	Тема 3.1. Оклейка поверхности различными материалами
	

	315
	1
	52
	Оклеивание стен обоями, общие сведения

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу: Классификация обоев по физическим и химическим  характеристикам – 3 часа
	А. Е. Суржаненко (2),§110, стр. 370,  законспектировать

	316
	2
	53
	Технологическая последовательность процессов при наклеивании обоев в труднодоступных местах
	А. Е. Суржаненко (2),§110, стр. 370, таблица 32

	317
	3
	54
	Технологическая последовательность процессов при наклеивании обоев на стены
	А. Е. Суржаненко (2),§112, стр. 373, законспектировать

	318
	4
	55
	Технологическая последовательность процессов при наклеивании обоев на потолки
	А. Е. Суржаненко (2),§112, стр. 374, законспектировать

	319
	5
	56
	Проклейка поверхностей и оклейка их обоями

Самостоятельная работа:  Подготовить сообщение по теме: Лессирование штукатурки – 3 часа
	А. Е. Суржаненко (1),§112, стр. 375, законспектировать

	320
	6
	57
	Подготовка обоев к наклейке
	А. Е. Суржаненко (1),§113, стр. 374, законспектировать,рис.190

	321
	7
	58
	Ручной способ раскроя обоев 
	А. Е. Суржаненко (2),§113, стр. 379, законспектировать

	322
	8
	59
	Механизированный способ раскроя обоев
	А. Е. Суржаненко (2),§114, стр. 379, законспектировать, рис.196

	323
	9
	60
	Приемы ручного намазывания и наклеивания обоев

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение: Область применения жидких обоев, достоинства и недостатки - 3 часа
	А. Е. Суржаненко (2),§114, стр. 379, законспектировать, 

	324
	10
	61
	Рациональные методы оклейки поверхностей обоями
	А. Е. Суржаненко (2),§114, стр. 381, законспектировать, рис.196

	325
	11
	62
	Механизмы для намазывания обоев клейстером
	А. Е. Суржаненко (2),§115, стр. 383, законспектировать, рис.196

	326
	12
	63
	Технологическая схема производства работ при применении перфорированных обоев
	А. Е. Суржаненко (2),§115, стр. 384, законспектировать, рис.198

	327
	13
	64
	Технологическая схема производства работ при применении тесненых обоев
	А. Е. Суржаненко (2),§115, стр. 388, законспектировать, рис.201

	328
	14
	65
	Определение степени набухания обоев
	Читать конспект

	329
	15
	66
	Оклеивание стен обоями

Самостоятельная работа: Составить инструкционно - технологическую карту: «Оклеивание стен и потолков простыми обоями» - 3 часа
	Читать конспект

	330
	16
	67
	Современные методы оклеивания стен обоями
	Н. М. Заваржин, §81, стр.286, 

рис.190

	331
	17
	68
	Производство работ по оклеиванию стен обоями
	Н. М. Заваржин, §81, стр.288, 

рис.194

	332
	18
	69
	Организация механизированной обрезки и раскроя обоев
	Н. М. Заваржин, §81, стр.292, 

рис.194

	333
	19
	70
	Оклейка обоями по старым поверхностям

Самостоятельная работа:  Подготовить сообщение: Современные методы оклеивания стен обоями – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §81, стр.293, 

рис.205

	334
	20
	71
	Оклеивание стен линкрустом
	А. Е. Суржаненко (2),§116, стр. 389, законспектировать

	335
	21
	72
	Оклейка стен моющимися обоями
	А. Е. Суржаненко (2),§117, стр. 390, законспектировать, 

	336
	22
	73
	Отделка текстовинитом
	А. Е. Суржаненко (2),§117, стр. 391, законспектировать

	337
	23
	74
	Отделка дерматином
	П. Н. Клочанов, стр. 134

	338
	24
	75
	Отделка пленками

Самостоятельная работа: 

Сделать подборку: Самоклеящиеся пленки (производитель, технические характеристики) –3  часа
	П. Н. Клочанов, стр. 134

	339
	25
	76
	Оклейка пленками на тканевой основе
	П. Н. Клочанов, стр. 135

	340
	26
	77
	Подготовка поверхностей при наклейке поливинилхлоридных пленок на бумажной основе
	П. Н. Клочанов, стр. 135

	341
	27
	78
	Оклеивание поверхностей поливинилхлоридными пленками на тканевой основе
	А. Е. Суржаненко (2),§117, стр. 391, законспектировать

	342
	28
	79
	Дефекты при производстве обойных работ
	А. Е. Суржаненко (2),§117, стр. 391, законспектировать

	343
	29
	80
	Лабораторная работа: Подсчет необходимого количества обоев для помещений заданного размера
	

	344
	30
	81
	Лабораторная работа: Подсчет необходимого количества обоев для помещений заданного размера
	

	345
	31
	82
	Показатели качества обойных работ
	Н. М. Заваржин, §82, стр.297, 

таблица 23

	346
	32
	83
	Требования к качеству оклеенных поверхностей
	Н. М. Заваржин, §83, стр.297, 

таблица 24

	347
	33
	84
	Определение прочности склеивания.
	Е. Д. Белоусов,§69, стр. 250, 

ответить на вопросы, стр.251

	348
	34
	85
	Контрольная работа № 13
	Читать конспект
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	Тема 4.1.Цвет в лакокрасочных покрытиях
	

	349
	1
	86
	Свет и цвет в природе. Самостоятельная работа: Записать в словарь основные термины цветоведения (насыщенность, светлота, цветовой тон и т. д.) – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(2),§27, стр. 105, законспектировать

	350
	2
	87
	Отражение лучей
	Е. Д. Белоусов(2),§27, стр. 105, законспектировать

	351
	3
	88
	Пре353ломление света и дисперсия

Самостоятельная работа: Зарисовать цветовой и цветовой ахроматический круг той же светлоты для смешения красок – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(1),§27, стр. 126, законспектировать

	352
	4
	89
	Ахроматические и хроматические тона
	Н. М. Заваржин, (2)§52, стр.189, 

законспектировать

	353
	5
	90
	Смешение цветов.
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.191, 

законспектировать

	354
	6
	91
	Использование цветоведения в малярной технике.
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.192, 

законспектировать

	355
	7
	92
	Теплые и холодные цвета

Самостоятельная работа: 

Подготовить примеры цветовых композиций в интерьере – 3 часа
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.193, 

законспектировать

	356
	8
	93
	Разбелы и затемнения
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.193, 

законспектировать

	357
	9
	94
	Дополнительные цвета
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.193, 

законспектировать

	358
	10
	95
	Цветовой контраст
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.194, 

законспектировать

	359
	11
	96
	Пространственное  свойство цветов

 Самостоятельная работа: 

Найти и записать название колеров по их восприятию – 3 часа
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.194, 

законспектировать

	360
	12
	97
	Цвет и фактура
	Н. М. Заваржин, (2)§53, стр.196, 

законспектировать

	361
	13
	98
	Слагательное смешение цветов
	Е. Д. Белоусов(1),§27, стр. 127, законспектировать

	362
	14
	99
	Вычитательное смешение цветов
	Е. Д. Белоусов(1),§27, стр. 128, законспектировать

	363
	15
	100
	Пространственное оптическое смешение цветов

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение об основных взаимно дополнительных цветах, привести примеры – 3 часа
	Е. Д. Белоусов(1),§27, стр. 129, законспектировать

	364
	16
	101
	Контрольная работа (тестирование) №14
	Читать конспект

	365
	17
	102
	Задачи окраски.
	Н. М. Заваржин, (2)§55, стр.197, 

законспектировать

	366
	18
	103
	Освещенность помещений
	Н. М. Заваржин, (2)§55, стр.198, 

таблица

	367
	19
	104
	Гигиеничность помещений
	Н. М. Заваржин, (2)§55, стр.199, 

таблица

	368
	20
	105
	Воздействие цвета на человека

Самостоятельная работа: Составить таблицу: Пигменты,  (природные, искусственные, органические, добавочные), применяемые в клеевых красках – 3 часа
	Н. М. Заваржин, (2)§55, стр.198, 

таблица

	369
	21
	106
	Гармоничные сочетания цветов
	Н. М. Заваржин, (2)§55,

 стр.200, таблица

	370
	22
	107
	Количественная оценка цвета
	Е. Д. Белоусов(1),§29, стр. 130, законспектировать

	371
	23
	108
	Чистота цвета
	Е. Д. Белоусов(1),§29, стр. 132, законспектировать

	372
	24
	109
	Цветовое оформление внутренних поверхностей жилых домов

Самостоятельная работа: Подготовить схему: Примеры окраски стен в однокомнатной квартире (ориентация северная) – 3 часа
	Н. М. Заваржин, (2)§56, стр.200, 

таблица

	373
	25
	110
	Окраска фасадов
	Н. М. Заваржин, (2)§56, стр.201, 

законспектировать

	374
	26
	111
	Цветовое оформление школьных зданий
	Н. М. Заваржин, (2)§56, стр.203, 

законспектировать

	375
	27
	112
	Цветовое оформление промышленных зданий
	Н. М. Заваржин, (2)§55, стр.204, 

таблица 11

	376
	28
	113
	Цвет в лакокрасочных покрытиях
	Е. Д. Белоусов(1),§30, стр. 132, законспектировать

	377
	29
	114
	Цветовой круг для смешения красок
	Е. Д. Белоусов(1),§30, стр. 133, законспектировать

	378
	30
	115
	Приемы подбора цвета для окраски
	Н. М. Заваржин, (2)§56, стр.205, 

ответить на вопросы стр.206

	379
	31
	116
	Проектирование цветовой отделки
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 117, законспектировать

	380
	32
	117
	Ориентация по сторонам света
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 118, законспектировать

	381
	33
	118
	Пропорции помещения
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 118, законспектировать

	382
	34
	119
	Освещение
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 118, законспектировать

	
	
	
	2-курс 2- семестр 51 час
	

	383
	35
	120
	Назначение помещения
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 119, законспектировать

	384
	36
	121
	Характер воздействие цветов и их сочетание на нервную систему и работоспособность человека
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 119, законспектировать

	385
	37
	122
	Сочетание цветов в интерьере
	Е. Д. Белоусов(1),§32, стр. 121, законспектировать

	386
	38
	123
	Цвет в современных интерьерах
	В. В. Бабак, стр. 5

	387
	39
	124
	Художественная отделка помещений
	В. В. Бабак, стр. 28

	388
	40
	125
	Лабораторная работа: Построение цветового круга;
	Читать конспект

	389
	41
	126
	Лабораторная работа: Построение цветового круга;
	Читать конспект
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	Тема 4.2. Технология выполнения различных видов декоративно-художественных отделок
	

	390
	1
	127
	Окраска панелей.
	Н. М. Заваржин, §64, стр.219, 

рис. 117

	391
	2
	128
	Вытягивание филенок.

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу: Примеры гармоничных сочетаний красок - 3 часа
	А. Е. Суржаненко ,§54, стр. 225, рис. 90

	392
	3
	129
	Отделка по трафарету. Изготовления рисунка.
	А. Е. Суржаненко (2),§103, стр. 342,  законспектировать

	393
	4
	130
	Вырезка и хранение шаблонов
	А. Е. Суржаненко ,§56, стр. 232.

	394
	5
	131
	Виды трафаретов       Самостоятельная работа: 
Подготовить презентацию: Приборы для вытягивания филенок - 4 часа
	А. Е. Суржаненко ,§56, стр. 234, рис. 97

	395
	6
	132
	Набивка по трафарету
	А. Е. Суржаненко ,§56, стр. 235, рис. 100

	396
	7
	133
	Украшение стены бордюром
	А. Е. Суржаненко ,§56, стр. 237, рис. 100

	397
	8
	134
	Отделка стен тряпичным валиком
	С. Ратца, стр51, составить  ИКТ

	398
	9
	135
	Отделка поверхностей щетинными торцовками и фигурными торцовками

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: Готовые лакокрасочные материалы  для отделки фасадов зданий  - 3 часа
	С. Ратца, стр57, составить  ИКТ

	399
	10
	136
	Отделка поверхностей туповкой с помощью губки
	А. Е. Суржаненко ,§57, стр. 239, рис. 104

	400
	11
	137
	Отделка стен гостиной с помощью губки
	А. Е. Суржаненко (2),§106, стр. 351,  законспектировать

	401
	12
	138
	Окраска стен по шаблону

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: Основные инструменты для разделки поверхности под дорогие породы дерева -  3 часа
	С. Ратца, стр.48,

 законспектировать

	402
	13
	139
	Отделка поверхностей валиками
	С. Ратца, стр.48,

 законспектировать

	403
	14
	140
	Отделка поверхностей набрызгом
	А. Е. Суржаненко ,§58, стр. 241, рис. 105, таблица 28

	404
	15
	141
	Накатка валиками рельефных рисунков
	А. Е. Суржаненко ,§60, стр. 245, рис. 108,

	405
	16
	142
	Декоративная масляно - песчаная окраска


	А. Е. Суржаненко ,§60, стр. 253, рецепт 57

	406
	17
	143
	Разделка поверхностей под ценные породы дерева и камня
	А. Е. Суржаненко ,§60, стр. 253, законспектировать

	407
	18
	144
	Аэрография
	Н. М. Заваржин, §67, стр.241, 

рис. 155

	408
	19
	145
	Матовка стекла.
	. Е. Суржаненко ,§62, стр. 258,  законспектировать

	409
	20
	146
	Морозовидные узоры
	А. Е. Суржаненко ,§62, стр. 258,  законспектировать

	410
	21
	147
	Имитация витражей


	Н. М. Заваржин, §70, стр.261, 

законспектировать

	411
	22
	147
	Разделка под шелк
	Н. М. Заваржин, §69, стр.256, 

рис. 171-172

	412
	23
	149
	Композиция аэрографических росписей. 
	А. Е. Суржаненко (2),§109, стр. 365,  законспектировать

	413
	24
	150
	Декоративный рисунок с плоскостным изображением
	А. Е. Суржаненко (2),§109, стр. 368,  законспектировать

	414
	25
	151
	Техника аэрографической росписи
	А. Е. Суржаненко (2),§109, стр. 368,  законспектировать

	415
	26
	152
	Бронзирование.
	Н. М. Заваржин, §70, стр.259, 

законспектировать

	416
	27
	153
	Металлизация

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение: Материалы для  фактурной отделки поверхности стен – 3 часа
	Н. М. Заваржин, §70, стр.260, 

законспектировать

	417
	28
	154
	Матовка стекла
	А. Е. Суржаненко ,§62, стр. 258,  законспектировать

	418
	29
	155
	Морозовидные узоры
	Н. М. Заваржин, §70, стр.261, 

законспектировать

	419
	30
	156
	Имитация витражей


	Н. М. Заваржин, §70, стр.262, 

законспектировать

	420
	31
	157
	Транспарант


	Н. М. Заваржин, §70, стр.262, 

законспектировать

	421
	32
	158
	Контрольная работа № 15
	Повторить 
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	Тема: 4.3 Производство ремонтных работ.
	

	422
	1
	159
	Подготовка ранее окрашенных оснований под окраску водными составами

Самостоятельная работа: Составить таблицу: Грунтовки и пропитки для ремонтных работ - 3 часа
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 273, законспектировать

	423
	2
	160
	Подготовка ранее окрашенных оснований под окраску не водными составами
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 273, законспектировать

	424
	3
	161
	Выжигание старой масляной краски с помощью строительного фена
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 274 законспектировать

	425
	4
	162
	Ручной инструмент для очистки небольших поверхностей металла
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 275 законспектировать

	426
	5
	163
	Ремонт и очистка стальной кровли электрощеткой
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 276 зарисовать рис. 185

	427
	6
	164
	Ремонт обшивочных листовСамостоятельная работа: 
Найти видеоролик: Ремонт квартиры своими руками  - 2 часа
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 275 законспектировать

	428
	7
	165
	Ремонт, подготовка,  обработка и окраска фасадов.
	Н. М. Заваржин ,§76, стр. 272, законспектировать

	429
	8
	166
	Ремонт и окраска ранее окрашенных фасадов перхлорвиниловыми составами
	Е. Д. Белоусов,§34, стр. 148, 

таблица 13

	430
	9
	167
	Очистка цокольной части здания пескоструйным аппаратом


	Н. М. Заваржин ,§77, стр. 277, законспектировать

	431
	10
	168
	Экзамен
	Н. М. Заваржин ,§77, стр. 277, рис. 186

	432
	11
	169
	Экзамен
	Н. М. Заваржин ,§78, стр. 279, рис. 186

	Всего 432 часа


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ», 

оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;

ученические столы и стулья;

маркерная доска;

учебная, справочная и нормативная литература;

образцы строительных материалов и изделий;

стенд «Квалификационные характеристики»;

стенд «Современные материалы и технологии»;

стенд «Инструменты. Приспособления»; 

ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ;

оснащенный техническими средствами обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор

экран.

Лаборатории «Материаловедения» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.1.2.3  Примерной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные издания

1. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-5890-5. 
2. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-5899-8. 
3.2.2. Основные электронные издания
1. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-5890-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146638 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-5899-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146646 (дата обращения: 26.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля 

	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 3.1.

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
	Оценка процесса подготовки рабочего места, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.

Оценка процесса выполнения очистки поверхностей и предохранения от набрызгов краски.

Оценка процесса  удаления старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин, протравливания и обработки  поверхности нейтрализующими растворами кистью или валиком,  нанесения  на поверхности олифы, грунта и пропитки 
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов

 

	ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды
	Оценка процесса приготавления нейтрализующих растворов,

грунтовочных составов, эмульсии и пасты, красящих составов по заданной рецептуре.

Оценка процесса подбора колера  при приготовлении окрасочных составов,

приготовления красящих составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех с соблюдением безопасных условий труда и требований охраны окружающей среды
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов

	ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда


	Оценка процесса выполнения  грунтования, нанесения  шпатлевочных составов и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом.

Оценка процесса разравнивания шпатлевочных составов, нанесенных механизированным способом.

Оценка процесса грунтования поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.

Оценка процесса выполнения технического обслуживания краскопульта.

Оценка процесса шлифования огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей с соблюдением безопасных условий труда
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов

	ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда


	Оценка процесса окрашивания поверхности различными малярными составами.

Оценка процесса окрашивания поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Оценка процесса вытягивания филенки без подтушевывания.

Оценка процесса выполнения нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев.

Оценка процесса окрашивания рамы,

Обеспечения безопасности труда при окрашивании поверхностей различными малярными составами
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов

	ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда.


	Оценка процесса подготовки стены и материалов к оклеиванию обоями,

Оклеивания поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями.

Оценка процесса выполнения отделки стен и потолков высококачественными обоями в соответствии с производственным заданием, с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов

	ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда.


	Оценка процесса выполнения декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов.

Оценка процесса выполнения торцевания и флейцевания поверхностей.

Оценка процесса выполнения декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов.

Оценка процесса выполнения декоративного покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы.

Оценка процесса выполнения отделки поверхностей по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона.

Оценка процесса выполнения копирования и вырезания трафаретов любой сложности.

 Оценка процесса отделки поверхности набрызгом, цветными декоративными крошками,

выполнения рельефного и фактурного окрашивания поверхностей.

Оценка процесса выполнения отделки поверхностей с помощью аэрографа.

Оценка процесса выполнения декоративного лакирования.

Оценка процесса выполнения бронзирования, золочения и серебрения поверхностей.

Оценка процесса выполнения орнаментальной росписи в несколько тонов.

Оценка процесса обеспечения безопасности труда при выполнении декоративно-художественной отделки поверхностей
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов

 

	ПК 3.7.Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда
	Оценка процесса выявления дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту.
Оценка процесса ремонта и восстанавления малярной и декоративно-художественной отделки.
Оценка процесса пользования установленной технической документацией.

Оценка процесса соблюдения безопасных условий труда
	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках:

оценка процесса

оценка результатов











� В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.
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